Ćwiczenie

W oparciu o instrukcje, pomocne materiały udostępnione na stronie (zdjęcia, filmy) oraz dane literaturowe i na stronach www należy wykonać raport, którego poprawność pozwoli na zaliczenie przebiegu ćwiczenia. 

W raporcie należy zamieścić: 
1. Nazwisko, imię  nr grupy. 
2. Temat ćwiczenia. 
3. Cel ćwiczenia. 
4. Przebieg ćwiczenia (w oparciu o instrukcje oraz zamieszczone zdjęcia, filmy). 
5. Wnioski (podsumowanie ćwiczenia, charakterystyka otrzymanych materiałów (żywica epoksydowa, nanonapełniacz krzemionka, kompozyty na bazie żywicy epoksydowej wypełnione krzemionką) oraz poznanych procesów, metod wytwarzania). 
6. Wyniki badań mechanicznych oraz użytkowych otrzymanych materiałów planowane są na zajęcia numer 4, dlatego w tym raporcie jedynie proces otrzymywania).
Raport będzie oceniany pod względem technicznym (struktura, układ, czytelność) oraz merytorycznym (sposób omówienia zagadnienia).

Zagadnienia do opracowania (opracowanie własne, poparte literaturą):
1. Nanokompozyty – definicja. 
2. Metody otrzymywania nanokompozytów. 
3. Rodzaje nanonapełniaczy i ich charakterystyka. 
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