
Technologie proekologiczne 

 

Ćwiczenie 2 

Technologie zagospodarowania odpadów z tworzyw polimerowych 

 

Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z metodą mechanicznego recyklingu tworzyw polimerowych 

na przykładzie polipropylenu (PP) oraz ocena właściwości użytkowych poddanych 

recyklingowi materiałów. 

 

Materiały i urządzenia stosowane do przeprowadzenia ćwiczenia 

1. Granulat polipropylenowy PP, 

2. Wtryskarka Battenfeld 350 PLUS, 

3. Młyn udarowy do tworzyw sztucznych typu Rapid 1. 

 

Wykonanie ćwiczenia 

 

1. Wykonać próbę wtryskiwania beleczek i wiosełek z nieprzetworzonego PP za pomocą 

wtryskarki Battenfeld 350 PLUS (rys. 1) stosując parametry wskazane przez 

prowadzącego zajęcia 

 

Rys. 1. Wtryskarka Battenfeld 350 PLUS 

 



2. Część otrzymanych beleczek i wiosełek zmielić za pomocą młynka udarowego do 

tworzyw sztucznych typu Rapid 1 dla otrzymania recyklatu (przemiałów) 

3. Wykonać próbę wtryskiwania beleczek i wiosełek z recyklatu PP za pomocą 

wtryskarki Battenfeld 350 PLUS stosując identyczne parametry procesu jak dla 

nieprzetwarzanego PP (p.1) 

4. Oznaczyć właściwości wytrzymałościowe próbek uzyskanych z jednokrotnie  

i dwukrotnie (recyklatu) wtryskiwanego polipropylenu: 

 wytrzymałość na rozciąganie za pomocą maszyny do badań 

wytrzymałościowych firmy Instron (rys. 2) 

 

Rys. 2. Maszyna wytrzymałościowa Instron 

 twardość wg metody Rockwella, za pomocą twardościomierza firmy  

Zwick-Roell (rys. 3) 

 

Rys. 3. Twardościomierz firmy Zwick-Roell 
 
 



 udarność wg Charpy’ego za pomocą młoda do badań udarności (rys. 4)  

 

Rys. 4. Młot do badań udarności wg Charpy’ego 
 

5. Ocenić organoleptycznie wygląd próbek z obu rodzajów polimeru 

6. Podsumować przeprowadzone badania wytrzymałościowe i obserwacje 
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