Podstawy reologii
W oparciu o instrukcje, pomocne materiały udostępnione na stronie (zdjęcia, filmy) oraz dane literaturowe i na stronach www należy wykonać raport, którego poprawność pozwoli na zaliczenie przebiegu ćwiczenia. 

W raporcie należy zamieścić: 
1. Nazwisko, imię  nr grupy. 
2. Temat ćwiczenia. 
3. Cel ćwiczenia. 
4. Przebieg ćwiczenia (w oparciu o instrukcje oraz zamieszczone zdjęcia, filmy). 
5. Analiza wyników – dla każdej sekcji przygotowano wyniki do analizy.
6. Wnioski (podsumowanie ćwiczenia, charakterystyka otrzymanych materiałów oraz poznanych procesów, metod wytwarzania). 
Raport będzie oceniany pod względem technicznym (struktura, układ, czytelność) oraz merytorycznym (sposób omówienia zagadnienia).

Materiały pomocne w zrozumieniu ćwiczenia (załączniki): 
1. Instrukcja ćwiczenia.
2. Film instruktażowy z przebiegu ćwiczenia.
3. Skrypt M. Heneczkowski, M. Oleksy, B. Mossety-Leszczak, „Elementy reologii w przetwórstwie tworzyw polimerowych – materiały pomocnicze”.



Wyniki:
Sekcja A:
Obciążenie 2,16 kg.
Należy wykonać punkty 1), 2), 3), 4) oraz 5) z instrukcji.
	Polipropylen

	Pomiar 1

	Masa [g]
	MFR [g/10 min]

	0,181
	10,8

	0,177
	10,6

	0,173
	10,4

	0,184
	11,0

	Pomiar 2

	0,179
	10,7

	0,169
	10,1

	0,175
	10,5

	0,181
	10,8



	Polipropylen + kreda

	Pomiar 1

	Masa [g]
	MFR [g/10 min]

	0,06
	3,6

	0,05
	3,0

	0,04
	2,4

	0,06
	3,6

	Pomiar 2

	0,06
	3,6

	0,07
	4,2

	0,05
	3,0

	0,07
	4,2





Sekcja B:
Obciążenie 2,16 kg.
Należy wykonać punkty 1), 2), 3), 4) oraz 5) z instrukcji.
	Polipropylen

	Pomiar 1

	Masa [g]
	MFR [g/10 min]

	0,172
	10,32

	0,176
	10,56

	0,171
	10,23

	0,173
	10,38

	Pomiar 2

	0,176
	10,56

	0,170
	10,20

	0,169
	10,14

	0,174
	10,44



	Polipropylen + kreda

	Pomiar 1

	Masa [g]
	MFR [g/10 min]

	0,073
	4,38

	0,076
	4,56

	0,069
	4,14

	0,070
	4,20

	Pomiar 2

	0,075
	4,50

	0,083
	4,98

	0,079
	4,74

	0,069
	4,14






[bookmark: _GoBack]Sekcja C:
Obciążenie 2,16 kg.
Należy wykonać punkty 1), 2), 3), 4) oraz 5) z instrukcji.
	Polipropylen

	Pomiar 1

	Masa [g]
	MFR [g/10 min]

	0,170
	10,26

	0,175
	10,51

	0,169
	10,15

	0,175
	10,42

	Pomiar 2

	0,177
	10,63

	0,174
	10,43

	0,169
	10,14

	0,174
	10,44



	Polipropylen + kreda

	Pomiar 1

	Masa [g]
	MFR [g/10 min]

	0,071
	4,26

	0,075
	4,49

	0,063
	4,09

	0,074
	4,28

	Pomiar 2

	0,071
	4,23

	0,083
	4,99

	0,078
	4,72

	0,069
	4,14



